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ROCKO VODONEPROPUSNI PODOVI  

 
Ovaj dokument sadrģi informacije o pravilnom odabiru, skladiġtenju, 
postavljanju i uporabi naġih proizvoda. Odnosi se na vodonepropusne 
podne obloge Rocko koje predstavljaju najnoviju generaciju SPC-ova 
(kameno-plastiļnih kompozita) namijenjenih za uporabu u stambenim i 
komercijalnim prostorima. Jezgra podnih obloga Rocko sadrģi viġe 70 % 
mramora sa zavrġnim ukrasnim slojem i prekrivena je visokokvalitetnim 
UV-lakom. Zahvaljujuĺi naprednim proizvodnim tehnologijama, podove 
Rocko krase vrlo visoka kvaliteta i djelotvornost. Specifikacije podova 
Rocko predstavljene su u ovom dokumentu. 
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ZAHTJEVI  

 

{t/ ǇƻŘƻǾƛ ƪƻƧƛ ǎǳ ǇƻǎǘŀǾƭƧŜƴƛΣ ƪƻǊƛǑǘŜƴƛ ƛ ƻŘǊȌŀǾŀƴƛ ǳ ǎƪƭŀŘǳ ǎ ƻǾƛƳ ŘƻƪǳƳŜƴǘƻƳ ȊŀŘƻǾƻƭƧŀǾŀƧǳ 
ǊŜƭŜǾŀƴǘƴŜ ȊŀƘǘƧŜǾŜ ƎǊŀŚŜǾƛƴǎƪƛƘ ǇǊƻǇƛǎŀ 9ǳǊƻǇǎƪŜ ǳƴƛƧŜ ƛȊ Uredbe (EU) Europskog parlamenta 
ƛ ±ƛƧŜŏŀ ōǊΦ олрκнлмм ƻŘ фΦ ƻȌǳƧƪŀ нлммΦ ƻ ǳǘǾǊŚƛǾŀƴƧǳ ǳǎƪƭŀŚŜƴƛƘ ǳǾƧŜǘŀ Ȋŀ ǎǘŀǾƭƧŀƴƧŜ ƴŀ ǘǊȌƛǑǘŜ 
ƎǊŀŚŜǾƴƛƘ ǇǊƻƛȊǾƻŘŀΦ 
 

 

Oznaka CEΥ ǇƻŘƴŜ ǇƭƻőŜ wƻŎƪƻ ƛƳŀƧǳ ƻȊƴŀƪǳ /9 ǳ ǎƪƭŀŘǳ ǎŀ ȊŀƘǘƧŜǾƛƳŀ ƘŀǊƳƻƴƛȊƛǊŀƴŜ ƴƻǊƳŜ 
9b мплпм ƛ ȊŀŘƻǾƻƭƧŀǾŀƧǳ ȊŀƘǘƧŜǾŜ ¦ǊŜŘōŜ ό9¦ύ ōǊΦ олрκнлмм ƻ ǳǘǾǊŚƛǾŀƴƧǳ ǳǎƪƭŀŚŜƴƛƘ ǳǾƧŜǘŀ Ȋŀ 
ǎǘŀǾƭƧŀƴƧŜ ƴŀ ǘǊȌƛǑǘŜ ƎǊŀŚŜǾƴƛƘ ǇǊƻƛȊǾƻŘŀΦ 
 
Izjava o svojstvima prema EN 14041Υ ½ŀ ǇƻŘƴŜ ǇƭƻőŜ ǇǊƛǇǊŜƳƭƧŜƴŀ ƧŜ ƛȊƧŀǾŀ ƻ ǎǾƻƧǎǘǾƛƳŀ ǳ 
ǎƪƭŀŘǳ ǎŀ ȊŀƘǘƧŜǾƛƳŀ ƴƻǊƳŜ 9b мплпм ƛ ȊŀƘǘƧŜǾƛƳŀ ¦ǊŜŘōŜ ό9¦ύ ōǊΦ олрκнлмм ƻ ǳǘǾǊŚƛǾŀƴƧǳ 
ǳǎƪƭŀŚŜƴƛƘ ǳǾƧŜǘŀ Ȋŀ ǎǘŀǾƭƧŀƴƧŜ ƴŀ ǘǊȌƛǑǘŜ ƎǊŀŚŜǾƴƛƘ ǇǊƻƛȊǾƻŘŀΦ 
 

 

Sukladno s normom EN 16511 ς tƭƛǾŀƧǳŏƛ ǇƻŘƻǾƛ ς tƻƭǳƪǊǳǘŜ ǾƛǑŜǎƭƻƧƴŜ ǇƭƻőŜ ƳƻŘǳƭŀǊƴƛƘ 
podnih obloga (MMF) s gornjim slojem otpornim na habanje. Ovom europskom normom 
ǳǘǾǊŚǳƧǳ ǎŜ ǎǾƻƧǎǘǾŀ ǾƛǑŜǎƭƻƧnih polukrutih podnih obloga s ukrasnim slojem otpornim na 
ƘŀōŀƴƧŜ ƪƻƧŜ ǎŜ ƛǎǇƻǊǳőǳƧǳ ƪŀƻ ǇƭƻőŜ όǳ ƻōƭƛƪǳ ǇƭƻőƛŎŀ ƛƭƛ ŘŀǎŀƪŀύΦ tƻŘƴŜ ǇƭƻőŜ ǎƳŀǘǊŀƧǳ ǎŜ 
ǇƻƎƻŘƴƛƳ Ȋŀ ǇǊƛƳƧŜƴǳ ǳ ǎǘŀƳōŜƴƛƳ ƛ ƪƻƳǳƴŀƭƴƛƳ ȊƎǊŀŘŀƳŀ ǘŜ Ȋŀ ǇƭǳǘŀƧǳŏŜ ǳƎǊŀŘƴƧŜΦ 
 

 

Certifikat GOST-R Ǌǳǎƪƛ ƧŜ ŜƪǾƛǾŀƭŜƴǘ ƴƻǊƳŀǘƛǾƴƛƘ ǇǊƻŎƧŜƴŀ ƪŀƪǾƻŏŜ ǇǊƻƛȊǾƻŘŀ ƛ ǳǎƭǳƎŀ ǳ ŘǊǳƎƛƳ 
ŘǊȌŀǾŀƳŀΦ 9ƪǾƛǾŀƭŜƴǘŀƴ ƧŜ ƴƻǊƳŀƳŀ L{hΣ 5Lb ƛƭƛ /9Φ ¦ǾƻŚŜƴƧŜ ǇǊƻƛȊǾƻŘŀ ƴŀ Ǌǳǎƪƻ ǘǊȌƛǑǘŜ 
zahtijeva dobivanje certifikata GOST-ŀ ƪƻƧƛƳ ǎŜ ǇƻǘǾǊŚǳƧŜ ǎǳƪƭŀŘƴƻǎǘ ǇǊƻƛȊǾƻŘŀ ǎ ǾŀȌŜŏƛƳ 
noǊƳŀƳŀ ǳ wǳǎƛƧƛΦ bŀǾŜŘŜƴƛ ŘƻƪǳƳŜƴǘ ǇƻǘǊŜōŀƴ ƧŜ ǾŜŏ ǇǊƛƭƛƪƻƳ ŎŀǊƛƴƧŜƴƧŀ ǊƻōŜ ƪƻƧŀ ƧŜ 
ǳƪƭƧǳőŜƴŀ ǳ ǇƻǎǘǳǇŀƪ ǎǘŀǾƭƧŀƴƧŀ ƴŀ ǘǊȌƛǑǘŜΦ 
 

DODATNE VJERODAJNICE  

 
Kronoflooring Sp. z. o. o. implementirao je certificirani sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001: 2015 (DNV GL 
certifikat br.: 277306-2018-AQ-POL-RvA). 
 
½ŀƘǾŀƭƧǳƧǳŏƛ ǎǾƻƧƻƧ ƪƻǊǇƻǊŀǘƛǾƴƻƧ ŘǊǳǑǘǾŜƴƻƧ ƻŘƎƻǾƻǊƴƻǎǘƛ ό/{wύ ǇƻŘǳȊŜŏŜ ȊŀŘƻǾƻƭƧŀǾŀ ȊŀƘǘƧŜǾŜ ƴƻǊƳŜ {!улллΣ ŀ 
ǳǎǇƻǎǘŀǾƭƧŀƴƧŜƳ ǾƭŀǎǘƛǘƻƎ YǊƻƴƻǎǇŀƴ {ǘŀƴŘŀǊŘŀ ǘŀƪƻŚŜǊ ƛǎǇǳƴƧŀǾŀ ǎƛƎǳǊƴƻǎƴŜ ȊŀƘǘƧŜǾŜ ǳǾƻȊƴƛƪŀ ǳ ǎkladu s 
ŀƳŜǊƛőƪƻƳ ƴƻǊƳƻƳ /-TPAT.  
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½!I¢W9±L th 5w¿!±!a!  

 

 

¶ ½ŀƘǘƧŜǾƛ Ȋŀ ƎǊŀŚŜǾƛƴǎƪŜ ǇǊƻƛȊǾƻŘŜ !ǉ.. ό9bмсрмр Ȋŀ ŜƳƛǎƛƧŜ ƘƭŀǇƛǾƛƘ ƻǊƎŀƴǎƪƛƘ 
spojeva i formaldehida) 

¶ MVV TB / ABG Dodatak 8  

¶ bƧŜƳŀőƪƛ ȊŀƘǘƧŜǾƛ Ȋŀ .ƭǳŜ !ƴƎŜƭ w![-UZ 
 

 

¶ Belgijski zahtjevi za hlapive organske spojeve 
 
 
 
 
 

 

¶ Francuski zahtjevi za hlapive organske spojeve  
 
 
 
 
 

 

¶ !ǳǎǘǊƛƧǎƪƛ ȊŀƘǘƧŜǾƛ Ȋŀ ŜƪƻƭƻǑƪǳ ƻȊƴŀƪǳ ¦½ рс  
 
 
 
 
 

 

¶ Finska klasifikacija M1 
 
 
 
 
 

 

¶ Britanski zahtjevi BREEAM 
 
 
 
 

 

¶ !ƳŜǊƛőƪƛ ȊŀƘǘƧŜǾƛ !{¢a ƛ [995 ǾΦп 

¶ CƭƻƻǊ{ŎƻǊŜϯ  
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SVOJSTVA PODOVA ROCKO  

 

Vodonepropusnost [ISO 24336] ς ǇǊƻƛȊǾƻŘ ƧŜ ǇƻƎƻŘŀƴ Ȋŀ ǳƴǳǘŀǊƴƧǳ ǳǇƻǊŀōǳ ǳ ǎǳƘƛƳ ƛ ǾƭŀȌƴƛƳ 
uvjetima, primjerice u kupaonicama, praonicama rublja, kuhinjama ili predvorjima. 
 
Pojam vodonepropusnost primjenjuje se za materijale koji su potpuno otporni na djelovanje 
ǾƻŘŜ όǾƻŘƻƻǘǇƻǊƴƛΣ ƻǘǇƻǊƴƛ ƴŀ ǇǊƻǇǳǑǘŀƴƧŜ ǾƻŘŜύΦ tƻŘƻǾƛ wƻŎƪƻ ǇǊƻƛȊǾŜŘŜƴƛ ǎǳ ǎ ǇƻƳƻŏǳ 
tehnologije SPC (kameno-ǇƭŀǎǘƛőƴƛƘ ƪƻƳǇƻȊƛǘŀύ ƛ ǳ ǇƻǘǇǳƴƻǎǘƛ ǎǳ ǾƻŘƻƴŜǇǊƻǇǳǎƴƛ Ǉŀ ǎŜ ƳƻƎǳ 
jednostavno ǳǇƻǘǊŜōƭƧŀǾŀǘƛ ǳ ƪǳƘƛƴƧƛΣ ƪǳǇŀƻƴƛŎƛ ƛƭƛ ǇƻƳƻŏƴƻƧ ǇǊƻǎǘƻǊƛƧƛΦ 
 
 

 

Dimenzijska stabilnost [ISO 23999] ς ǇǊƻƛȊǾƻŘ ƴŜ ƳƛƧŜƴƧŀ ǎǾƻƧŜ ŘƛƳŜƴȊƛƧŜ ƪŀŘŀ ƧŜ ƛȊƭƻȌŜƴ 
ǇǊƻƳƧŜƴŀƳŀ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊŜ ƛ ǾƭŀƎŜ Ǉŀ ǎŜ ƳƻȌŜ ƪƻǊƛǎǘƛǘƛ ǳ ǇǊƻǎǘƻǊƛƳŀ ǎ Ǉǳƴƻ ǎǳƴőŜǾŜ ǎǾƧŜǘƭƻǎǘƛ ƛ 
ǇǊƻǎǘƻǊƛƳŀ ƪƻƧƛ ǎǳ ǳ ǎƧŜƴƛΤ ǳ ǎǳƘƛƳ ƛ ǾƭŀȌƴƛƳ ǳǾƧŜǘƛƳŀΦ 
 
Pojam dimenzijske stabilnosti odnosi se na sposobnoǎǘ ŦƭŜƪǎƛōƛƭƴŜ ǇƻŘƴŜ ƻōƭƻƎŜ Řŀ ȊŀŘǊȌƛ ǎǾƻƧŜ 
ƛȊǾƻǊƴŜ ŘƛƳŜƴȊƛƧŜ ƪŀŘŀ ƧŜ ƛȊƭƻȌŜƴŀ ǘƻǇƭƛƴƛ ǳ ƻŘǊŜŚŜƴƛƳ ǳǾƧŜǘƛƳŀΦ tƻŘƻǾƛ wƻŎƪƻ ƧŀƳőŜ 
ǇƻǎǘƻƧŀƴƻǎǘ ŘƛƳŜƴȊƛƧŀ ǇƭƻőŜ ƻŘ лΣлл ҈ Ǉƻ Řǳljini i 0,00 % po ǑƛǊƛƴƛ (sukladno normi ISO 23999 ς 
Fleksibilne podne obloge ς hŘǊŜŚivanje dimenzijske stabilnosti i valovitosti nakon izlaganja 
ǘƻǇƭƛƴƛύΦ LǎǇƛǘƛǾŀƴƧŀ ǎǳ ǇǊƻǾŜŘŜƴŀ Ȋŀ ƳŀƪǎƛƳŀƭƴǳ ǾǊƛƧŜŘƴƻǎǘ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊŜ ƻŘ Ҍул ϲ/Φ 
 
Potvrda: certifikacijsko tijelo EPH ς potvrda o ispitivanju br. ST-19-06-11-02. 
 
 

 

hǘǇƻǊƴƻǎǘ ƴŀ ǇƻȌŀǊ ώ9b мор01-1] ς Podovi Rocko zadovoljavaju zahtjeve klase Bfl-ǎм Ǒǘƻ Ȋƴŀőƛ 
Řŀ ǎǳ ǘŜǑƪƻ ƎƻǊƛǾƛ ƛ ǎǘǾŀǊŀƧǳ ƳŀƭŜ ƪƻƭƛőƛƴŜ ŘƛƳŀΦ 
 
¢ŀƪƻŚŜǊ ǎŜ ǇǊƛƳƧŜƴƧǳƧǳ ŜǳǊƻǇǎƪƛ ȊŀƘǘƧŜǾƛ ǎǳǎǘŀǾŀ 9ǳǊƻŎƭŀǎǎ ƪƻƧƛ ŘƛƧŜƭŜ ƎǊŀŚŜǾƛƴǎƪŜ ƳŀǘŜǊƛƧŀƭŜ 
ǇǊŜƳŀ ƴƧƛƘƻǾƻƧ ǊŜŀƪŎƛƧƛ ƴŀ ǇƻȌŀǊ ǳ ǊŀȊǊŜŘŜΥ A1, A2, B, C, D, E i F, zajedno s dodatnim kriterijima 
ƪƻƧƛ ǳȊƛƳŀƧǳ ǳ ƻōȊƛǊ ƪƻƭƛőƛƴǳ ǎǘǾƻǊŜƴƻƎ ŘƛƳŀΦ {ǳƪƭŀŘƴƻ ƴŀǾŜŘŜƴƻƳ ƳƻȌŜ ǎŜ ǇǊƻŎƛƧŜƴƛǘƛ 
ƻǇŀǎƴƻǎǘ ƻŘ ǇƭŀƳŜƴƻƎ ǳŘŀǊŀΣ ǘƧΦ ŜƪǎǇƭƻȊƛǾƴƻƎ ǑƛǊŜƴƧŀ ǇƻȌŀǊŀΦ Yƭŀǎŀ .Ŧƭ ŘƻŘƧŜƭƧǳƧŜ ǎŜ ǘŜǑƪƻ 
gorivim podovima, a simboƭ ǎм ǇƻŘƻǾƛƳŀ ƪƻƧƛ ǎǘǾŀǊŀƧǳ ƳŀƭŜ ƪƻƭƛőƛƴŜ ŘƛƳŀΦ 
 
Razvrstavanje je provedeno u skladu s normom EN 13501-мΥ wŀȊǊŜŘōŀ ƎǊŀŚŜǾƴƛƘ ǇǊƻƛȊǾƻŘŀ ƛ 
ƎǊŀŚŜǾƴƛƘ ŜƭŜƳŜƴŀǘŀ ǇǊŜƳŀ ǇƻƴŀǑŀƴƧǳ ǳ ǇƻȌŀǊǳ ς 1. dio: Razredba prema rezultatima 
ƛǎǇƛǘƛǾŀƴƧŀ ǊŜŀƪŎƛƧŜ ƴŀ ǇƻȌŀǊΣ ŀ ƛǎǇƛtivanja u skladu s normom EN ISO 9239-1: Ispitivanja reakcije 
ƴŀ ǇƻȌŀǊ ǇƻŘƴƛƘ ƻōƭƻƎŀ ς мΦ ŘƛƻΥ hŘǊŜŚƛǾŀƴƧŜ ǇƻƴŀǑŀƴƧŀ ǇǊƛ ƎƻǊŜƴƧǳ ǳǇƻǊŀōƻƳ ƛȊǾƻǊŀ ƪƻƧƛ ȊǊŀőƛ 
toplinu i EN ISO 11925-нΥ LǎǇƛǘƛǾŀƴƧŀ ǊŜŀƪŎƛƧŜ ƴŀ ǇƻȌŀǊ ς ½ŀǇŀƭƧƛǾƻǎǘ ǇǊƻƛȊǾƻŘŀ ƛȊƭƻȌŜƴƛƘ 
izravnom djelovanju plamena ς нΦ ŘƛƻΥ LǎǇƛǘƛǾŀƴƧŜ ǇƻƧŜŘƛƴŀőƴƛƳ ƛȊǾƻǊƻƳ ǇƭŀƳŜƴŀΦ 
 
Potvrda: certifikacijsko tijelo EPH ς potvrda o ispitivanju br. BOD-19-06-11-02 
 
 

 

Postojanost obojenja [ISO 105-B02: 2014] ς ȊŀƘǾŀƭƧǳƧǳŏƛ ǎǾƻƧƛƳ ǎǾƻƧǎǘǾƛƳŀ ǇǊƻƛȊǾƻŘ ǎŜ ƳƻȌŜ 
ƪƻǊƛǎǘƛǘƛ ƴŀ ƛȊǊŀȊƛǘƻ ǎǳƴőŀƴƛƳ ǇƻŘǊǳőƧƛƳŀΦ LǎǇƛǘƛǾŀƴƧŜ ƴŀ ōƭƛƧŜŚŜƴƧŜ ǇǊƻǾƻŘƛ ǎŜ ƪƻƴǘǊƻƭƛǊŀƴƛƳ 
ƛȊƭŀƎŀƴƧŜƳ ǎǳƴőŜǾƻƧ ǎǾƧŜǘƭƻǎǘƛ ƛƭƛ ǳƳƧŜǘƴƻƧ ǎǾƧŜǘƭƻǎǘƛ ƪƻƧǳ ǎǘǾŀǊŀ ·Ŝƴƻƴ ƭŀƳǇŀΦ 
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 Otpornost se procjenjuje s dvije ljestvice: 
 
ü Siva ljestvica u rasponu 1 ς рΣ ƎŘƧŜ ƧŜ м ƴŀƧƳŀƴƧŀΣ ŀ р ƴŀƧǾŜŏŀ ǇƻǎǘƻƧŀƴƻǎǘ ƻōƻƧŜƴƧŀ ƴŀ 
ǎǾƧŜǘƭƻǎǘΦ ¢ƻ ƧŜ ȊōƻƎ ǊŀȊƭƛƪŜ ǳ ƴƛƧŀƴǎƛ ƛȊƳŜŚǳ ȊǊŀőŜƴƻƎ ƛ ƴŜƛǎǇƛǘŀƴƻƎ ǇǊƻƛȊǾƻŘŀΦ ¦ 
normativnoj razredbi potrebno je zadovoljiti uvjet > 4. 

ü Ljestvica Blue Wool Scale: postojanost obojenja vrednuje se u rasponu 1 ς 8 gdje je 1 ς 
ǾǊƭƻ ƭƻǑŀΣ ŀ у ς ƻŘƭƛőƴŀ ǇƻǎǘƻƧŀƴƻǎǘ ƻōƻƧŜƴƧŀΦ Yƭŀǎŀ с ŘŜŦƛƴƛǊŀ ǾǊƭƻ ŘƻōǊǳ ƻǘǇƻǊƴƻǎǘ ƴŀ 
ǎǾƧŜǘƭƻǎǘ ǳ ǾǊŜƳŜƴǎƪƻƳ ǊŀȊŘƻōƭƧǳ ƻŘ млл ƎƻŘƛƴŀ ǳƻōƛőŀƧŜƴŜ ǳǇƻǊŀōŜΦ 
 

Zbog nedostatka ƴŀƳƧŜƴǎƪƛƘ ƴƻǊƳƛ Ȋŀ ǇƻŘƴŜ ƻōƭƻƎŜ ƛǎǘǊŀȌƛǾŀƴƧŜ ǎŜ ǘŜƳŜƭƧƛƭƻ ƴŀ ǎƭƧŜŘŜŏƛƳ 
normama: 
 
-EN 20105-B02 ς Tekstil. Ispitivanje postojanosti obojenja. Postojanost obojenja na umjetno 
ǎǾƧŜǘƭƻ όƛǎǇƛǘƛǾŀƴƧŜ ƴŀ ōƭƛƧŜŚŜƴƧŜ ·Ŝƴƻƴ ƭŀƳǇƻƳύ ƛ 
-EN 20105-A02 ς Tekstil ς Ispitivanje postojanosti obojenja ς Siva ljestvica za procjenu 
promjene obojenja. 
 
tǊƻŎƧŜƴŀ ƧŜ ƛȊǾǊǑŜƴŀ ǳ ƻŘƴƻǎǳ ƴŀ ƴƻǊƳǳ 9b моонф [ŀƳƛƴŀǘƴŜ ǇƻŘƴŜ ƻōƭƻƎŜ ς Elementi s 
ǇƻǾǊǑƛƴǎƪƛƳ ǎƭƻƧŜƳ ƴŀ ōŀȊƛ ŀƳƛƴƻǇƭŀǎǘƛőƴƛƘ ǘŜǊƳƻǎǘŀōƛƭƴƛƘ ǎƳƻƭŀ ς Specifikacije, zahtjevi i 
metode ispitivanja. 
 
Potvrda: certifikacijsko tijelo EPH ς potvrda o ispitivanju br. ST-19-06-11-04. 
 

 

Otpornost na habanje [EN 15468: 2016] ς ƴŀƧǾƛǑŀ ƪƭŀǎŀ ƻǘǇƻǊƴƻǎǘƛ ƴŀ ƘŀōŀƴƧŜ όҔ тллл Ŏƛƪƭǳǎŀύ 
ƧŀƳőƛ ŘǳƎƻǘǊŀƧƴǳ ƻǘǇƻǊƴƻǎǘ ƴŀ ƘŀōŀƴƧŜΦ LǎǇƛǘƛǾŀƴƧŜƳ ƧŜ ǇƻǘǾǊŚŜƴŀ ƻǘǇƻǊƴƻǎǘ ƎƻǊƴƧŜƎ ǎƭƻƧŀ ƴŀ 
habanje. 
LǎǇƛǘƛǾŀƴƧŜ ǎŜ ƛȊǾƻŘƛ ǎ ǇƻƳƻŏǳ ƪƻǘŀőŀ ƻōƭƻȌŜƴƛƘ ƪƻȌƻƳ ƛǎǇƻŘ ƪƻƧƛƘ ǎŜ ǊŀǎǇǊǑǳƧŜ ŀōǊŀȊƛǾƴƻ 
ǎǊŜŘǎǘǾƻ όŀƭǳƳƛƴƛƧŜǾ ƻƪǎƛŘύΦ {ǘǳǇŀƴƧ ŀōǊŀȊƛƧŜ ǇƻǾǊǑƛƴǎƪƻƎ ǎƭƻƧŀ ǇǊƻŎƧŜƴƧǳƧŜ ǎŜ ƴŀƪƻƴ ƻŘǊŜŚŜƴƻƎ 
broja okretaja ispitivanog uzorƪŀΦ bŀƧǾƛǑŀ ƴƻǊƳŀǘƛǾƴŀ ǾǊƛƧŜŘƴƻǎǘ ŘŜŦƛƴƛǊŀ ǎŜ Ȋŀ Ҕ тллл ŎƛƪƭǳǎŀΣ ŀ 
ǊŜȊǳƭǘŀǘ ƪƻƧƛ ǎǳ ǇƻǎǘƛƎƭƛ ǇƻŘƻǾƛ wƻŎƪƻ ǇǊŜƳŀǑǳƧǳ ƻǾǳ ǾǊƛƧŜŘƴƻǎǘΦ LǎǇƛǘƛǾŀƴƧŜ ƧŜ ƻǇƛǎŀƴƻ ǳ ƴƻǊƳƛ 
9b мрпсуΥ [ŀƳƛƴŀǘƴŜ ǇƻŘƴŜ ƻōƭƻƎŜΦ 9ƭŜƳŜƴǘƛ ǎ ƎƻǘƻǾƛƳ ƻǘƛǎƴǳǘƛƳ ǳȊƻǊƪƻƳ ƛ ǇƻǾǊǑƛƴǎƪƛƳ 
slojem od smole. Specifikacije, zahtjevi i ispitne metode. Procjena referentnih vrijednosti 
ƴŀǾŜŘŜƴŀ ƧŜ ǳ ƴƻǊƳƛ 9b мсрммΥ tƭƛǾŀƧǳŏƛ ǇƻŘƻǾƛΦ tƻƭǳƪǊǳǘŜ ǾƛǑŜǎƭƻƧƴŜ ǇƭƻőŜ ƳƻŘǳƭŀǊƴƛƘ ǇƻŘƴƛƘ 
obloga (MMF) s gornjim slojem otpornim na habanje. 
 
Potvrda: certifikacijsko tijelo EPH ς potvrda o ispitivanju br. ST-19-06-11-02 
 

 

Otpornost na mrlje [EN 438-2: 2019] ς gornji sloj podova Rocko zadovoljava zahtjeve 
ƻǘǇƻǊƴƻǎǘƛ ƴŀ ƳǊƭƧŜΣ ǳƪƭƧǳőǳƧǳŏƛ ƳǊƭƧŜ ƻŘ ƪŀǾŜΣ őŀƧŀΣ ŀƭƪƻƘƻƭƴƛƘ Ǉƛŏŀ ƛƭƛ ǾƻŏƴƛƘ ǎƻƪƻǾŀΣ ǎǊŜŘǎǘǾŀ 
Ȋŀ őƛǑŏŜƴƧŜ ƪƻƧŀ ǎŜ ƪƻǊƛǎǘŜ ǳ ƪǳƘƛƴƧƛΣ ǇǊŀƻƴƛŎƛ ǊǳōƭƧŀ ƛ ǇǊƻƛȊǾƻŘŀ Ȋŀ ƴƧŜƎǳ ƪƻƧƛ ǎŜ ƪƻǊƛǎǘŜ ǳ 
kupaonici. 
 
IspƛǘƛǾŀƴƧŜƳ ƧŜ ǇƻǘǾǊŚŜƴŀ ƻǘǇƻǊƴƻǎǘ ƴŀ ǘǊŀƧƴŜ ƳǊƭƧŜΦ ¦ȊƻǊŎƛ ǎǳ ƻōǊŀŚŜƴƛ ǊŀȊƭƛőƛǘƛƳ ǘǾŀǊƛƳŀ ƪƻƧŜ 
ǳȊǊƻƪǳƧǳ ƳǊƭƧŜ ƛ ƪƻƧƛƳŀ ŏŜ ǇƻŘƴŜ ǇƭƻőŜ ōƛǘƛ ƛȊƭƻȌŜƴŜ ǘƛƧŜƪƻƳ ǎǾŀƪƻŘƴŜǾƴŜ ǳǇƻǊŀōŜΦ ¢ǊŀƧŀƴƧŜ ƛ 
ǳǾƧŜǘƛ ƪƻƴǘŀƪǘŀ ƴŀǾŜŘŜƴƛ ǎǳ Ȋŀ ǎǾŀƪǳ ǘǾŀǊΦ tƻ ȊŀǾǊǑŜǘƪǳ ƻŘǊŜŚŜƴƻƎ ǾǊŜƳena izlaganja, tvari se 
ǳƪƭŀƴƧŀƧǳ ƛ ǳȊƻǊŎƛ ǎŜ ƛǎǇƛǘǳƧǳ ƪŀƪƻ ōƛ ǎŜ ǳǘǾǊŘƛƭƻ ǇƻǎǘƻƧŀƴƧŜ ǘǊŀƧƴƛƘ ǘǊŀƎƻǾŀ ƳǊƭƧŀ ƴŀ ǇƻǾǊǑƛƴƛΦ 
LǎǇƛǘƛǾŀƴƧŜ ǘǊŀƧŜ мс ǎŀǘƛ Ȋŀ ǇǊŜƘǊŀƳōŜƴŜ ƴŀƳƛǊƴƛŎŜ ƪŀƻ Ǒǘƻ ƧŜ ƪŀǾŀΣ őŀƧ ƛƭƛ ƳƭƛƧŜƪƻΦ ½ŀ ŘǊǳƎŜ ǘǾŀǊƛΣ 
ǇǊƛƳƧŜǊƛŎŜ ŀƭƪƻƘƻƭƴŀ ǇƛŏŀΣ ƪǊŜƳŜ Ȋŀ ƴƧŜƎǳ Ǌǳƪǳ ƛ ƪŜƳƛƧǎƪŜ ǇǊƻƛȊǾƻŘŜ ƪŀƻ Ǒǘƻ ƧŜ ƻŎǘŜƴŀ ƪƛǎŜƭƛƴŀ 
όол ҈ύΣ ƛȊōƧŜƭƧƛǾŀőΣ ōƻƧŀ Ȋŀ ƪƻǎǳ ƛǘŘΦΣ ǇǊŜŘǾƛŚŜƴƻ ƧŜ ǾǊƛƧŜƳŜ ƛȊƭŀƎŀƴƧŀ ƻŘ мл ƳƛƴǳǘŀΦ LǎǇƛǘƛǾŀƴƧŀ ǎǳ 
provedena u skladu s normom EN 438-нΥ ±ƛǎƻƪƻǘƭŀőƴƛ ŘŜƪƻǊŀǘƛǾƴƛ ƭŀƳƛƴŀǘƛ όIt[ύ ς tƭƻőŜ ƴŀ 
osnovƛ ŘǳǊƻƳŜǊƴƛƘ ǎƳƻƭŀ όǳƻōƛőŀƧŜƴƻ ǎŜ ƴŀȊƛǾŀƧǳ ƭŀƳƛƴŀǘƛύ ς нΦ ŘƛƻΥ hŘǊŜŚƛǾŀƴƧŜ ǎǾƻƧǎǘŀǾŀΣ ŀ 
ǇǊƛǘƻƳ ƧŜ ŘƻōƛǾŜƴŀ ƴŀƧǾƛǑŀ ƻŎƧŜƴŀ р όƴŀ ƭƧŜǎǘǾƛŎƛ ƻŘ м Řƻ рύ Ǒǘƻ ǳƪŀȊǳƧŜ ƴŀ ǘƻ Řŀ Ǉƻ ȊŀǾǊǑŜǘƪǳ 
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ispitivanja nije bilo vidljivih promjena boje.  
 
Zahtjevi su navedeni u nƻǊƳƛ 9b мсрммΥ tƭƛǾŀƧǳŏƛ ǇƻŘƻǾƛΦ tƻƭǳƪǊǳǘŜ ǾƛǑŜǎƭƻƧƴŜ ǇƭƻőŜ ƳƻŘǳƭŀǊƴƛƘ 
podnih obloga (MMF) s gornjim slojem otpornim na habanje. 
 
Potvrda: certifikacijsko tijelo EPH ς potvrda o ispitivanju br. ST-19-06-11-02. 
 

 

Podno grijanje [EN 12667] ς ȊŀƘǾŀƭƧǳƧǳŏƛ ƴiskom toplinskom otporu (0,01 m2*K/W) i visokoj 
ǘƻǇƭƛƴǎƪƻƧ ǇǊƻǇǳǎƴƻǎǘƛΣ ƻǾŜ ǇƻŘƴŜ ǇƭƻőŜ ƛŘŜŀƭƴŜ ǎǳ Ȋŀ ǇƻŘƴƻ ƎǊƛƧŀƴƧŜΣ ǾƻŘŜƴƻ ƛ ŜƭŜƪǘǊƛőƴƻΦ 
¢ƻǇƭƛƴǎƪƛ ƎǳōƛŎƛ ƻǾŜ ǾǊǎǘŜ ǇƻŘŀ ƛȊƴƻǎŜ лΣп ϲ/Φ 
bŀƧǾŀȌƴƛƧƛ őƛƳōŜƴƛƪ ƪƻƧƛ ƻŘǊŜŚǳƧŜ ƳƻƎǳŏƴƻǎǘ ǳǇƻǊŀōŜ Ǉƭƻőŀ ǎŀ ǎǳǎǘŀǾƻƳ podnog grijanja je 
toplinski otpor (R (m2*W/K). To je omjer debljine sloja materijala i koeficijenta toplinske 
ǾƻŘƭƧƛǾƻǎǘƛ ƳŀǘŜǊƛƧŀƭŀΦ wŜŎƛǇǊƻőƴŀ ǾǊƛƧŜŘƴƻǎǘ ǘƻǇƭƛƴǎƪƻƎ ƻǘǇƻǊŀ ƧŜ ƪƻŜŦƛŎƛƧŜƴǘ ǇǊƛƧŜƴƻǎŀ ǘƻǇƭƛƴŜ 
(U) definiran u jedinici W/m2*K. Svojstva materiƧŀƭŀ ǎǳ ōƻƭƧŀ Ǒǘƻ ƧŜ ƻǘǇƻǊ ƳŀƴƧƛΦ tǊŜǘǇƻǎǘŀǾƭƧŀ ǎŜ 
Řŀ ǘƻǇƭƛƴǎƪƛ ƻǘǇƻǊ ƻŘ лΣм ƳнϝYκ² ƎŜƴŜǊƛǊŀ ǘƻǇƭƛƴǎƪƛ Ǝǳōƛǘŀƪ ƻŘ п ϲ/Φ 
 
LǎǇƛǘƛǾŀƴƧŜ ǎŜ ǇǊƻǾƻŘƛ ǳ ǎƪƭŀŘǳ ǎ ƴƻǊƳƻƳ 9b мнсстΦ ¢ƻǇƭƛƴǎƪŜ ȊƴŀőŀƧƪŜ ƎǊŀŚŜǾƴƛƘ ƳŀǘŜǊƛƧŀƭŀ ƛ 
proizvoda ς hŘǊŜŚƛǾŀƴƧŜ ǘƻǇƭƛƴǎƪƻƎ ƻǘǇƻǊŀ ƳŜǘƻŘƻƳ ǎŀ ȊŀǑǘƛŏŜƴƻƳ ǾǊǳŏƻƳ ǇƭƻőƻƳ ƛ 
tokomjernom metodom ς Proizvodi s visokim i srednjim toplinskim otporom. Zahtjevi su 
navedeni u normi EN 14041:  9ƭŀǎǘƛőƴŜΣ ǘŜƪǎǘƛƭƴŜ ƛ ƭŀƳƛƴŀǘƴŜ ǇƻŘƴŜ ƻōƭƻƎŜΦ .ƛǘƴŜ ȊƴŀőŀƧƪŜΦ 
 
Potvrda: certifikacijsko tijelo EPH ς potvrda o ispitivanju br. BOD-19-06-11-02 
 

 

½ƴŀőŀƧƪŜ ƻǘǇƻǊƴƻǎǘƛ ƴŀ ƪƭƛȊŀƴƧŜ ώ9b моуфоΥ нллоϐ ς ǳǘǾǊŚŜƴŀ ƧŜ ƪƭŀǎŀ 5{ ƪƻƧƻƳ ǎŜ ǇƻǘǾǊŚǳƧŜ 
ƪƻŜŦƛŎƛƧŜƴǘ ŘƛƴŀƳƛőƪƻƎ ǘǊŜƴƧŀ Ҕ ол Ȋŀ ǎǳƘŜ ƛ őƛǎǘŜ ǇƻŘƻǾŜ ƛ ƻƳƻƎǳŏǳƧŜ ǎƛƎǳǊƴƻ ƪǊŜǘŀƴƧŜΦ 
 
Klizanje ovisi o interakciji ǎǘƻǇŀƭŀ όǎŀ ƛƭƛ ōŜȊ ƻōǳŏŜύ ǎ ǇƻŘƴƛƳ ƳŀǘŜǊƛƧŀƭƛƳŀΦ hǘǇƻǊƴƻǎǘ ǇƻŘŀ ƴŀ 
ƪƭƛȊŀƴƧŜ ƻǾƛǎƛ ƻ ǾǊǎǘƛ ǇƻǾǊǑƛƴŜ ƛ ƳƻȌŜ ǎŜ ǇǊƻƳƛƧŜƴƛǘƛ ǘƛƧŜƪƻƳ ƴƧŜƎƻǾƻƎ ǾƛƧŜƪŀ ǘǊŀƧŀƴƧŀΦ tƻŘƴŜ 
ǇƭƻőŜ ƻōƛőƴƻ ƛƳŀƧǳ ǇǊƛƘǾŀǘƭƧƛǾǳ ƻǘǇƻǊƴƻǎǘ ƴŀ ƪƭƛȊŀƴƧŜ ǇƻŘ ǳǾƧŜǘƻƳ Řŀ ǎǳ őƛǎǘŜΣ ǎǳƘŜΣ ōŜȊ ǳƭƧŀΣ 
Ƴŀǎǘƛ ƛ ŘǊǳƎƛƘ ǎƪƭƛǎƪƛƘ ǘǾŀǊƛ ǘŜ Řŀ ǎǳ ƴŀƪƻƴ ǇƻǎǘŀǾƭƧŀƴƧŀ ǇǊŀǾƛƭƴƻ ȊŀǑǘƛŏŜƴŜ ƛ ƻŘǊȌŀǾŀƴŜ ǘƛƧŜƪƻƳ 
cijelog razdoblja uporabe. 
 
±ǊƛƧŜŘƴƻǎǘ ƪƻŜŦƛŎƛƧŜƴǘŀ ǘǊŜƴƧŀ ǇƻŘƻǾŀ wƻŎƪƻ ǇǊŜƳŀǑǳƧŜ ƴƻǊƳŀǘƛǾƴƛ ȊŀƘǘƧŜǾ Ҕ лΣол ƛ ǎǘƻƎŀ ƛƳŀ ƧŜ 
dodijeljena deklarirana klasa otpornosti na klizanje DS. Ispitivanje je provedeno sukladno normi 
9b моуфоΥ 9ƭŀǎǘƛőƴŜΣ ƭŀƳƛƴŀǘƴŜ ƛ ǘŜƪǎǘƛƭƴŜ ǇƻŘƴŜ ƻōƭƻƎŜ ς aƧŜǊŜƴƧŜ ŘƛƴŀƳƛőƪƻƎ ƪƻŜŦƛŎƛƧŜƴǘŀ 
ǘǊŜƴƧŀ ƴŀ ǎǳƘƛƳ ǇƻŘƴƛƳ ƻōƭƻƎŀƳŀΦ ½ŀƘǘƧŜǾƛ ǎǳ ƴŀǾŜŘŜƴƛ ǳ ƴƻǊƳƛ 9b мплпмΥ9ƭŀǎǘƛőƴŜΣ ǘŜƪǎǘƛƭƴŜ ƛ 
laminatne ǇƻŘƴŜ ƻōƭƻƎŜΦ .ƛǘƴŜ ȊƴŀőŀƧƪŜΦ 
 
Potvrda: certifikacijsko tijelo EPH ς potvrda o ispitivanju br. BOD-19-06-11-02 
 

 

Sustav povezivanja [ISO 24334: 2006] ς blokiranje 1clic2go pure όαǇǊŜƪƭƻǇƴŜά ǾǊǎǘŜύ ƪƻƧŜ ǎŜ 
primjenjuje u podovima Rocko osigurava visokokvaƭƛǘŜǘƴǳ ǇƻǾŜȊŀƴƻǎǘ Ǉƭƻőŀ ƛ ƛǎǘƻǾǊŜƳŜƴƻ ƭŀƪǳ 
ƛ ōǊȊǳ ƳƻƴǘŀȌǳ ǳȊ ƳƛƴƛƳŀƭƴƻ ƪƻǊƛǑǘŜƴƧŜ ŀƭŀǘŀΦ {ǳǎǘŀǾ ǇƻǾŜȊƛǾŀƴƧŀ ƛȊƴƛƳƴƻ ƧŜ ƧŜŘƴƻǎǘŀǾŀƴ ƛ 
ƛȊŘǊȌƭƧƛǾ ȊŀƘǾŀƭƧǳƧǳŏƛ ȊƴŀőŀƧŎƛ ōƭƻƪƛǊŀƴƧŀ мŎƭƛŎнƎƻ pureΦ ¢ƛƘƻ ǇǊƛőǾǊǑŏƛǾŀƴƧŜ ƻǎƛƎǳǊŀǾŀ ƧŜŘƴƻǎǘŀǾƴƻ 
ƛ ǘƻőƴƻ ƳŜŚǳǎƻōƴƻ ǇƻǊŀǾƴŀǾŀƴƧŜ ǇƭƻőŀΦ 
 
2ǾǊǎǘƻŏŀ ǾŜȊŜ ƛȊƳŜŚǳ Ǉƭƻőŀ ƻŘǊŜŚǳƧŜ ǎŜ ǎǳƪƭŀŘƴƻ ƴƻǊƳƛ L{h нпоопΥ [ŀƳƛƴŀǘƴŜ ǇƻŘƴŜ ƻōƭƻƎŜ ς 
hŘǊŜŚƛǾŀƴƧŜ őǾǊǎǘƻŏŜ ōƭƻƪƛǊŀƴƧŀ ƳŜƘŀƴƛőƪƛ ǳƎǊŀŚŜƴƛƘ ǇƭƻőŀΦ 
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 tƻŘƴŜ ƻōƭƻƎŜ wƻŎƪƻ ƴŀ ƪǊŀǘƪƻƳ Ǌǳōǳ ǇǊŜƳŀǑǳƧǳ рΣл ƪbκƳΣ ŀ ƴŀ ŘǳƎƻƳ Ǌǳōǳ ǇǊŜƳŀǑǳƧǳ сΣл 
ƪbκƳ ǘŀƪƻ Řŀ ȊŀŘƻǾƻƭƧŀǾŀƧǳ ȊŀƘǘƧŜǾŜ ƴƻǊƳŜ 9b мсрммΥ tƭƛǾŀƧǳŏƛ ǇƻŘƻǾƛΦ tƻƭǳƪǊǳǘŜ ǾƛǑŜǎƭƻƧƴŜ 
ǇƭƻőŜ ƳƻŘǳƭŀǊƴƛƘ ǇƻŘƴƛƘ ƻōƭƻƎŀ όaaCύ ǎ ƎƻǊƴƧƛƳ ǎƭƻƧŜƳ ƻǘǇƻǊƴƛƳ ƴŀ ƘŀōŀƴƧŜΦ 
 
Potvrda: certifikacijsko tijelo EPH ς potvrda o ispitivanju br. ST-19-06-11-02 
 
 

 

Klasa korisnosti [ISO 10874] ς ȊŀƘǾŀƭƧǳƧǳŏƛ ǎǾƻƧƛƳ ǇŀǊŀƳŜǘǊƛƳŀ ƻǾŀƧ ǇǊƻƛȊǾƻŘ ƛƳŀ ƴŀƧǾƛǑǳ ƪƭŀǎǳ 
korisnosti ς ƳƻȌŜ ǎŜ ƪƻǊƛǎǘƛǘƛ ǳ ȊŀƘǘƧŜǾƴƛƳ stambenim uvjetima, npr. u hodnicima, predvorjima 
ƛƭƛ ƪǳƘƛƴƧŀƳŀ όƪƭŀǎŀ ноύΣ ƪŀƻ ƛ ǳ ƪƻƳŜǊŎƛƧŀƭƴƛƳ ǇǊƻǎǘƻǊƛƳŀ ǎ ǳőŜǎǘŀƭƛƳ ǇǊƻƳŜǘƻƳΣ ǇǊƛƳƧŜǊƛŎŜ 
ǳǊŜŘƛƳŀ ƛƭƛ ǘǊƎƻǾŀőƪƛƳ ŎŜƴǘǊƛƳŀ όƪƭŀǎŀ опύΦ 
 
aŜŚǳ ƴƻǊƳŀǘƛǾƴƛƳ ǎŜ ȊŀƘǘƧŜǾƛƳŀ ƪƻǊƛǎƴƻǎǘ ŘŜŦƛƴƛǊŀ ƻŘƎƻǾŀǊŀƧǳŏƛƳ ƪƭŀǎŀƳŀ Ȋŀ stambenu, 
ƧŀǾƴǳ ƛ ƴŜȊŀƘǘƧŜǾƴǳ ƛƴŘǳǎǘǊƛƧǎƪǳ ǳǇƻǊŀōǳΦ wŀȊǾǊǎǘŀǾŀƴƧŜ ǇǊƻƛȊǾƻŘŀ ǳ ƻŘǊŜŚŜƴǳ ƪƭŀǎǳ 
ǳǾƧŜǘƻǾŀƴƻ ƧŜ ȊŀŘƻǾƻƭƧŀǾŀƴƧŜƳ ǘŜƘƴƛőƪƛƘ ȊŀƘǘƧŜǾŀ ƛ ȊŀƘǘƧŜǾŀ Ȋŀ ƪǾŀƭƛǘŜǘǳ ƪƻƧƛ ǎǳ ƴŀǾŜŘŜƴƛ ǳ 
ƻŘƎƻǾŀǊŀƧǳŏƻƧ ƴƻǊƳƛΦ tƻŘƴŜ ƻōƭƻƎŜ wƻŎƪƻ ǊŀȊǾǊǎǘŀƴŜ ǎǳ ǳ ƴŀƧǾƛǑǳ ƪƭŀǎǳ ƴŀ ǘemelju ispitivanja 
ǇŀǊŀƳŜǘŀǊŀ ƻǇƛǎŀƴƛƘ ǳ ǇǊŜǘƘƻŘƴƻƳ ǘŜƪǎǘǳ ƻǾƻƎ ŘƻƪǳƳŜƴǘŀΦ bŀǾŜŘŜƴƛ ǇŀǊŀƳŜǘǊƛ ǳƪƭƧǳőǳƧǳ 
ƻǘǇƻǊƴƻǎǘ ƴŀ ƻƎǊŜōƻǘƛƴŜΣ ǳŘŀǊŎŜΣ ǎƛǘƴŜ ƻƎǊŜōƻǘƛƴŜΣ ƻǘǇƻǊƴƻǎǘ ƴŀ ŘƧŜƭƻǾŀƴƧŜ ƪƻǘŀőŀ ǎǘƻƭƛŎŀΣ 
ƴƻƎǳ ǎǘƻƭŀΣ ƻǘǇƻǊƴƻǎǘ ƴŀ ǳŘǳōƭƧŜƴƧŀΣ ōƻƧŜƴƧŜΣ őǾǊǎǘƻŏǳ ōƭƻƪƛǊanja ili dimenzijsku stabilnost. 
 
tƻŘƴŜ ƻōƭƻƎŜ wƻŎƪƻ ȊŀŘƻǾƻƭƧŀǾŀƧǳ ƴŀƧǾƛǑŜ ȊŀƘǘƧŜǾŜ Ȋŀ ƪƭŀǎǳ ƪƻǊƛǎƴƻǎǘƛ ǳ stambenim 
primjenama ς klasu 23Σ ŀƭƛ ƛ Ȋŀ ƴŀƧǾƛǑǳ ƪƭŀǎǳ ƪƻǊƛǎƴƻǎǘƛ ǳ ƪƻƳŜǊŎƛƧŀƭƴƛƳ ǇǊƛƳƧŜƴŀƳŀ ς klasu 34. 
YƭŀǎŜ ƪƻƧŜ ǇƻőƛƴƧǳ ȊƴŀƳŜƴƪƻƳ н όнмΣ ннΣ ноύ ƻȊƴŀőŀǾŀƧǳ stambenu primjenu, a klase koje 
ǇƻőƛƴƧǳ ȊƴŀƳŜƴƪƻƳ о όомΣ онΣ ооΣ опύ ƻȊƴŀőŀǾŀƧǳ ƪƻƳŜǊŎƛƧŀƭƴǳ ǇǊƛƳƧŜƴǳΦ 5ǊǳƎŀ ȊƴŀƳŜƴƪŀΣ ƻŘ 
м Řƻ пΣ ƻȊƴŀőŀǾŀ ƛƴǘŜƴȊƛǘŜǘ ƪƻǊƛǑǘŜƴƧŀΣ ǘƻőƴƛƧŜ ƛƴǘŜƴȊƛǘŜǘ ǇǊƻƳŜǘŀ Ȋŀ ƻŘǊŜŚŜƴǳ ƪƭŀǎǳ ǇǊƻƛȊǾƻŘŀ 
(1 ς najmanji intenzitet, 4 ς ƴŀƧǾŜŏƛ ƛƴǘŜƴȊƛǘŜǘύΦ tƻŘƴŜ ƻōƭƻƎŜ wƻŎƪƻ ƛƳŀƧǳ ƴŀƧǾƛǑǳ ƪƭŀǎǳ 
ƪƻǊƛǎƴƻǎǘƛ Ȋŀ ƪǳŏŀƴǎƪǳ ƛ ƧŀǾƴǳ ǳǇƻǊŀōǳΦ 
 
Klasa 23 ς ƛƴǘŜƴȊƛǾƴŀ ǳǇƻǊŀōŀΦ tǊƛƳƧŜǊƛ ǇƻŘǊǳőƧŀ ǇǊƛƳƧŜƴŜΥ ǎǘǳōƛǑǘŀΣ ǇǊŜŘǎƻōƭƧŀΣ ƪǳƘƛƴƧŜΦ hǾŀ 
ƪƭŀǎŀ ƻǎƛƎǳǊŀǾŀ ȊŀŘƻǾƻƭƧŀǾŀƧǳŏǳ ƛȊŘǊȌƭƧƛǾƻǎǘ ǇƻŘŀ őŀƪ ƛ ǇǊƛ zahtjevnim uvjetima uporabe. 
 
Klasa 34 ς Ȋŀ ƛƴǘŜƴȊƛǾƴƻ ƪƻǊƛǑǘŜƴŜ ǇǊƻǎǘƻǊŜΣ ƛƴǘŜƴȊƛǾƴŀ ǳǇƻǊŀōŀΦ tǊƛƳƧŜǊƛ ǇƻŘǊǳőƧŀ ǇǊƛƳƧŜƴŜΥ 
ƘƻŘƴƛŎƛΣ ǳǊŜŘƛΣ ǾŜƭƛƪŜ ǘǊƎƻǾƛƴŜΣ ǳőƛƻƴƛŎŜΣ ƘƻǘŜƭǎƪƛ ƻōƧŜƪǘƛΦ 
 
½ŀƘǘƧŜǾƛ Ȋŀ ƪƭŀǎŜ ƴŀǾŜŘŜƴƛ ǎǳ ǳ ƴƻǊƳƛ 9b мсрммΥ tƭƛǾŀƧǳŏƛ ǇƻŘƻǾƛΦ tƻƭǳƪǊǳǘŜ ǾƛǑŜǎƭƻƧƴŜ ǇƭƻőŜ 
modularnih podnih obloga (MMF) s gornjim slojem otpornim na habanje. 
 
Potvrda: certifikacijsko tijelo EPH ς potvrda o ispitivanju br. ST-19-06-11-02. 
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ROCKO 
Kronospanove podne obloge od vinila 

 ¢9IbL2YL th5!/L 
Rocko ς 5 mm 

tƭƛǾŀƧǳŏŜ ǇƻŘƴŜ ƻōƭƻƎŜΦ LƴǘŜƴȊƛǘŜǘ ǳǇƻǊŀōŜ ǎǳƪƭŀŘƴƻ ƴƻǊƳƛ 9b мсрммΥ ƪƭŀǎŀ оп 

 

½ŀ ƛƴǘŜƴȊƛǾƴƻ ƪƻǊƛǑǘŜƴŜ 
stambene prostore 

 

Za podove koji se 
intenzivno koriste u 
komercijalnim prostorima 

 
 

DIMENZIJE 
 debljina 5,0 mm 

ƴ 

tmax ς tmin Җ 0,50 mm   

dimenzije duljina 1210 mm ƴ lmax ς Imin Җ 0,50 mm   

 ǑƛǊƛƴŀ ноп ҕ лΣмл ƳƳ ƴ wmax ς wmin Җ 0,20 

mm 

 

profil duga strana 1clic 2go pure kratka strana 1clic 2go pure 

utor duga strana   kratka strana 

r 

 

 

5ht¦~¢9bh h5{¢¦t!bW9 

ƪǾŀŘǊŀǘƛőƴƻǎǘ EN 16511 < 0,20 mm 

ravnost EN 16511 < 0,30 mm/m 

ǇƻǇǊŜőƴŀ Ǉƭƻǎƴŀǘƻǎǘ EN 16511 konkavno: < 0,15 % ƴ konveksno: < 0,20 % 

ŘǳȌƛƴǎƪŀ Ǉƭƻǎƴŀǘƻǎǘ EN 16511 konkavno: < 0,50% ƴ konveksno: < 1,00 % 

ƻǘǾƻǊƛ ƛȊƳŜŚǳ ŜƭŜƳŜƴŀǘŀ EN 16511 prosjek: < 0,15 mm ƴ maks.: < 0,20 mm 

visinska ǊŀȊƭƛƪŀ ƛȊƳŜŚǳ ŜƭŜƳŜƴŀǘŀ EN 16511 prosjek: < 0,10 mm ƴ maks.: < 0,15 mm 
ISPITIVANJE 

otpornost na habanje B EN 16511 > 7000 ciklusa 

otpornost na udarce EN 16511 > 1800 mm 

otpornost na sitne ogrebotine EN 16511 < MSR-A2 

skupina 1 i 2 EN 16511 ocjena 5 

otpornost na mrlje       skupina 3 

skupina 3 

ocjena 5 

ŘƧŜƭƻǾŀƴƧŜ ƪƻǘŀőŀ ǎǘƻƭŎŀ EN 16511 bez promjene izgleda nakon 25.000 ciklusa 

ŘƧŜƭƻǾŀƴƧŜ ƴƻƎŜ ƴŀƳƧŜǑǘŀƧŀ EN 16511 ƴŜƳŀ ǾƛŘƭƧƛǾƛƘ ƻǑǘŜŏŜƴƧŀ 

ǇƻǾŜŏŀƴƧŜ ŘŜōƭƧƛƴŜ EN 16511 ƴŜƳŀ ǇƻǾŜŏŀƴƧŀ 

udubljenja EN 16511 < 0,15 mm 

 EN 20105-B02 ljestvica Blue Wool Scale 6 

postojanost obojenja ----- EN 20105-A02 siva ljestvica > 4 

őǾǊǎǘƻŏŀ ōƭƻƪƛǊŀƴƧŀ EN 16511 duga strana> 2,0 kN/m 

kratka strana > 3,5 kN/m 

dimenzijska stabilnost EN 16511 < 0,25 % 

OKOLINA 

emisija formaldehida EN 717-1 klasa E1, bez formaldehida, nema emisija 

thb!~!bW9 a!¢9wLW![! 

ǊŜŀƪŎƛƧŀ ƴŀ ǇƻȌŀǊ EN 13501-1 Bfl-s1 

otpornost na klizanje EN 13893 DS 

toplinski otpor EN 12667 0,01 (m2K)/W 

toplinska vodljivost EN 12667 0,437 W/(m*K) 

smanjenje buke IHD-W-431 37 % 

smanjenje zvuka udarca EN ISO 10140-3 6 dB 

tƻŘŀŎƛ ǎŜ ǊŜŘƻǾƛǘƻ ŀȌǳǊƛǊŀƧǳ ǎǳƪƭŀŘƴƻ ƴƻǾƛƳ ǘŜƘƴƻƭƻǑƪƛƳ ƴƻǊƳŀƳŀΦ 
Ova verzija podataka zamjenjuje sve prethodne verzije, kao i verzije podataka bez 
datuma. Ova verzija stupa na snagu nakon stvaranja. Verzija 01/2019 

 
Kronoflooring Sp. z o.o., 

38-200 Jasto, ul. Przemystowa 10, Poljska 

 

  



  ROCKO 
Podne obloge Kronospan 

 

Stranica 10 

PONUDA PODNIH OBLOGA ROCKO 

 

PONUDA KLASA !Y¦{¢L2bL {[hW V-BRAZDA SKU 

600 x 295 x 5 mm 34 da  
 

4 

1210 x 234 x 5 mm 34 da  
 

4 

1210 x 192 x 5 mm 34 da  
 

16 

 

Format: 600 x 295 x 5 mm  
Klasa: 34 
 

Format:1210 x 234 x 5 mm  
Klasa: 34 

Format: 1210 x 192 x 5 mm  
Klasa: 34 
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t!YLw!bW9 twhL½±h5! L [hDL{¢L2YL th5!/L 

 

tƻŘƴŜ ƻōƭƻƎŜ wƻŎƪƻ ƛǎǇƻǊǳőǳƧǳ ǎŜ ǳ ƪŀǊǘƻƴǎƪƛƳ ƪǳǘƛƧŀƳŀΦ {Ǿŀƪŀ ƪǳǘƛƧŀ ǎŀŘǊȌƛ oznaku proizvoda sa zakonski 

ǇǊƻǇƛǎŀƴƛƳ ƛƴŦƻǊƳŀŎƛƧŀƳŀΣ ǳǇǳǘŜ Ȋŀ ǇƻǎǘŀǾƭƧŀƴƧŜ ƛ ƻŘǊȌŀǾŀƴƧŜ ƛ ƧŀƳǎǘǾŜƴŜ ǳǾƧŜǘŜΦ 

{Ǿŀƪŀ Ǉƭƻőŀ ƛƳŀ ƛŘŜƴǘƛŦƛƪŀŎƛƧǎƪǳ ǇǊƻƛȊǾƻŘƴǳ ǑƛŦǊǳ ƛ ǑƛŦǊǳ ǎŜǊƛƧŜ ƪƻƧŜ ǎǳ ƻǘƛǎƴǳǘŜ ǎ ŘƻƴƧŜ ǎǘǊŀƴŜΦ tƭƻőŜ ǎŜ ƛǎǇƻǊǳőǳƧǳ ǳ 

ǎƪƭŀŘǳ ǎŀ ǎƭƧŜŘŜŏƻƳ ǘŀōƭƛŎom: 

 

PONUDA kom./kut.  m2/kut.  kut./pal.  m2/pal.  kg/pal. pal./kam. m2/kam. pal./kon. 20' m2/kon. 20' 

600 x 295 x 5 mm 11 1,95 48 93,46 892 26 2 430 22 2 056 

1210 x 234 x 5 mm 7 1,98 48 95,14 910 26 2 474 22 2 093 

1210 x 192 x 5 mm 8 1,86 52 96,65 923 26 2 513 22 2 126 

 

Pakiranje 

tƻŘƴŜ ƻōƭƻƎŜ wƻŎƪƻ ȊŀǇŀƪƛǊŀƴŜ ǎǳ ǳ ƪŀǊǘƻƴǎƪǳ ƪǳǘƛƧǳ ǎŀ ǑŜǎǘ ǎǘǊŀƴŀ ƛ ƴŀ Řƴǳ ǎǾŀƪƻƎ ǇŀƪŜǘŀ ƴŀƭŀȊŜ ǎŜ ǇƻǘǊŜōƴŜ 

oznake i upute za postavljanje. 

 

 

  



  ROCKO 
Podne obloge Kronospan 

 

Stranica 12 

Oznaka 

{Ǿŀƪŀ ƪǳǘƛƧŀ ǎŀŘǊȌƛ ƻȊƴŀƪǳ ǇǊƻƛȊǾƻŘŀ ǎ ƴŀȊƛǾƻƳ ƛ ǑƛŦǊƻƳ ŘŜƪƻǊŀΣ ǑƛŦǊƻƳ 9!b ƛ informacijama o pakiranju. Oznaka se 

nalazi na kratkoj strani kutije. 

 

Velika pakiranja 

YǳǘƛƧŜ ǎ ǇƻŘƴƛƳ ƻōƭƻƎŀƳŀ wƻŎƪƻ ǇŀƪƛǊŀƧǳ ǎŜ ƴŀ ŘǊǾŜƴŜ ǇŀƭŜǘŜ ȊŀǑǘƛŏŜƴŜ ŦƻƭƛƧƻƳ ƛ t9¢ ǘǊŀƪŀƳŀ ǎ ƻŘƎƻǾŀǊŀƧǳŏƻƳ 

ƻȊƴŀƪƻƳ ƴŀ ƪƻƧƻƧ ǎǳ ƴŀǾŜŘŜƴŜ ƛƴŦƻǊƳŀŎƛƧŜ ƻ ǎŀŘǊȌŀƧǳ ǇŀƭŜǘŜ.  
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Shema otpreme 

Kamion nosivosti 24 tone 

 

 

Shema otpreme 

Kontejner 20'  
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tw9thw¦29b! 5h5!¢b! htw9a! 

 

 
Vodonepropusne podne letvice Rocko 
 
Podne letvice Rocko (2400 x 18 x 58) otporne su na vlagu i udarce te se po boji i 
uzorku podudaraju s ŘŜƪƻǊƛƳŀ ǇƻŘƴƛƘ ƻōƭƻƎŀ wƻŎƪƻΦ tƻǎǘŀǾƭƧŀƧǳ ǎŜ ǎ ǇƻƳƻŏǳ 
ǎǘŜȊŀƭƧƪƛ ƛƭƛ ƭƧŜǇƛƭŀ ƛ ƴƛƧŜ ǇƻǘǊŜōƴŀ ƴƛƪŀƪǾŀ ŘƻŘŀǘƴŀ ƻǇǊŜƳŀ Ȋŀ ȊŀǾǊǑƴǳ ƻōǊŀŘǳΦ 
Podne letvice mogu se rezati pod kutom. 

 

 
 
!ƪǳǎǘƛőƴŀ ǇƻŘƭƻƎŀ wƻŎƪƻ t¦w мΦл 
 
LȊŘǊȌƭƧƛǾŀ ŀƪǳǎǘƛőƴŀ ǇƻŘƭƻƎŀ ŘŜōƭƧƛƴŜ м ƳƳ namijenjena je za uporabu s 
ǇƭǳǘŀƧǳŏƛƳ ǇƻŘƴƛƳ ƻōƭƻƎŀƳŀΣ ǳƪƭƧǳőǳƧǳŏƛ ǇƻŘƴŜ ƻōƭƻƎŜ ƻŘ {t/-a, koje imaju 
ƻŘƭƛőƴŀ ǎǾƻƧǎǘǾŀ ƛ ǇŜǊŦƻǊƳŀƴǎŜ όǎǘŀǘƛőƪƻ ƻǇǘŜǊŜŏŜƴƧŜ /{ Ҕ рол ƪtŀΤ ŘƛƴŀƳƛőƪƻ 
ƻǇǘŜǊŜŏŜƴƧŜ 5[ Ҕ оΦлллΦллл ŎƛƪƭǳǎŀΤ ǘƻǇƭƛƴǎƪƛ ƻǘǇƻǊ н ƳнYκ²ύΦ ½ŀǇŀƪƛǊŀƴŜ ǎǳ ǳ 
kolute od 10 x 1 m. 

 

 
Blok za postavljanje 
 
.ƭƻƪ Ȋŀ ǇƻǎǘŀǾƭƧŀƴƧŜ ŘƛƳŜƴȊƛƧŀ мсу κ фл Ȅ тл Ȅ нл ƳƳΣ ƻƳƻƎǳŏǳƧŜ ǇǊŜŎƛȊƴƻ ƛ 
jednostavno postavljanje SPC podnih obloga. 

 
 
{ǊŜŘǎǘǾƻ Ȋŀ őƛǑŏŜƴƧŜ wƻŎƪƻ 
 
!ƪǘƛǾƴƻ ǎǊŜŘǎǘǾƻ Ȋŀ őƛǑŏŜƴƧŜ ƛ ƻŘǊȌŀǾŀƴƧŜ ǇƻŘƴƛƘ ƻōƭƻƎŀ {t/ ǳőƛƴƪƻǾƛǘƻ ǳƪƭŀƴƧŀ 
ƴŜőƛǎǘƻŏǳ ƛ ƳŀǎƴŜ ƴŀǎƭŀƎŜΦ bŜ ƻǑǘŜŏǳƧŜ ƛ ƴŜ ƻǎǘŀǾƭƧŀ ǘǊŀƎƻǾŜ ƴŀ ǇƻǾǊǑƛƴƛΦ  
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POSTAVLJANJE PODNIH OBLOGA ROCKO 

 

twh{W92bh h5{¢¦t!bW9 
bŀǊǳőƛǘŜ мл ҈ ǾƛǑŜ ǇƻŘƴƛƘ ƻōƭƻƎŀ ƻŘ ǳƪǳǇƴƻ ǇƻǘǊŜōƴŜ ƪǾŀŘǊŀǘǳǊŜ ƪŀƪƻ 

biste nadomjestili otpadne ostatke rezanja 

VRIJEME AKLIMATIZACIJE 48 sati 

POSTAVLJANJE NA STEPENICAMA ILI 

hYhaL¢La th±w~Lb!a! 
tƻƴƛǑǘŀǾŀ ƧŀƳǎǘǾƻ 

th{¢!±[W!bW9 tw9Yh th{¢hW90LI 

Y9w!aL2YLI th5bLI h.[hD! 

tƻǘǊŜōƴƻ ƧŜ ƛǎǇǳƴƛǘƛ ŦǳƎŜ όǇŀȊƛǘŜ ƴŀ ŘƻǇǳǑǘŜƴŀ ƻŘǎǘǳǇŀƴƧŀ ǊŀǾƴƻǎǘƛ 

podloge) 

POSTAVLJANJE LIJEPLJENJEM tƻƴƛǑǘŀǾŀ ƧŀƳǎǘǾƻ 

POTREBNI RAZMACI мл ƳƳ ƻƪƻ ȊƛŘƻǾŀ ƛ ǘŜǑƪƛƘ ƴŜǇƻƳƛőƴƛƘ ǇǊŜŘƳŜǘŀ ƛ ƴŀ ǇƻǾǊǑƛƴŀƳŀ ǾŜŏƛƳ ƻŘ 

400 m2 

hYh[L~bL ¦±W9¢L ¦b¦¢!wbWLI twh{¢hw! мр ϲ/ ς ол ϲ/ ώрф ϲC ς ус ϲCϐ 

59CLbL/LW! α±h5hb9twht¦{bh{¢Lά Strukturna ŎƧŜƭƻǾƛǘƻǎǘ ǇƻŘƴƛƘ ƻōƭƻƎŀ wƻŎƪƻ ƴƛƧŜ ƴŀǊǳǑŜƴŀ ƴŀƪƻƴ ƪƻƴǘŀƪǘŀ ǎ 

vlagom/vodom 

 

Alati za postavljanje 

¶ Skalpel 

¶ Ravnalo, mjerna traka, olovka 

¶ Fiksatori 

¶ Blok za postavljanje 

¶ aŜƪƛ őŜƪƛŏ 

¶ aŜǘƭŀ ƛƭƛ ǳǎƛǎŀǾŀő 

¶ Wŀǎǘǳőƛŏƛ ƻŘ ŦƛƭŎŀ ƛƭƛ ƴŀƧƭƻƴŀ 

¶ Neobvezno: ubodna pila, ǎǘƻƭƴŀ ǇƛƭŀΣ ȊŀƪƭƻǇƴŀ ǇƛƭŀΣ ƪǊǳȌƴŀ 
pila, krunska pila. 
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PROCJENA RADNOG PROSTORA 

±ƭŀǎƴƛƪ ƛƭƛ ƛƴǎǘŀƭŀǘŜǊ ƳƻǊŀ ǇǊƛƧŜ ǇƻǎǘŀǾƭƧŀƴƧŀ ǇƻŘƴŜ ƻōƭƻƎŜ ƻǎƛƎǳǊŀǘƛ Řŀ ǳǾƧŜǘƛ ǊŀŘƴƻƎ ǇǊƻǎǘƻǊŀ όǳƪƭƧǳőǳƧǳŏƛ ǇƻŘƭƻƎǳΣ 

ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊǳ ƛ ǊŜƭŀǘƛǾƴǳ ǾƭŀȌƴƻǎǘύ ƴŜŏŜ ƴŜƎŀǘƛǾƴƻ ǳǘƧŜŎŀǘƛ ƴŀ ǇƻŘΦ tǊƻƛȊǾƻŚŀő ƴŜ ǎƴƻǎƛ ƴƛƪŀƪǾǳ ƻŘƎƻǾƻǊƴƻǎǘ Ȋŀ ǑǘŜǘǳ 

ǳȊǊƻƪƻǾŀƴǳ ƴŜǇǊŀǾƛƭƴƛƳ ǇƻǎǘŀǾƭƧŀƴƧŜƳ ƛƭƛ ƭƻǑƛƳ ǊŀŘƴƛƳ ǳǾƧŜǘƛƳŀ ƴŀ ƳƧŜǎǘǳ ǇƻǎǘŀǾƭƧŀƴƧŀΦ 

PRIPREMNE RADNJE PRIJE POSTAVLJANJA 

Postavljanje podnih obloga Rocko u stambenim prostorima uglavnom ne zahtijeva aklimatizaciju ako je proizvod bio 

ƛǎǇǊŀǾƴƻ ǎƪƭŀŘƛǑǘŜƴΦ !ƪƻ ƧŜ ǇǊƻƛȊǾƻŘ ƛȊƭƻȌŜƴ ƛȊƴƛƳƴƻ ǾǊǳŏƛƳ ƛƭƛ ƘƭŀŘƴƛƳ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊŀƳŀ ǇǊƛƧŜ ǇƻǎǘŀǾƭƧŀƴƧŀΣ ǇǊƛőŜƪŀƧǘŜ 

da se proizvod vrati na sobnu temperaturu. Temperatura prostora u kojem se postavlja podna obloga mora biti 

ƛȊƳŜŚǳ мр ϲ/ ς ол ϲ/ ώрф ϲC ς ус ϲCϐΦ 

tǊƻƛȊǾƻŘ ǘǊŜōŀ ǾƻŘƻǊŀǾƴƻ ǎƪƭŀŘƛǑǘƛǘƛ ǳ ǎǳƘƻƳ ǇǊƻǎǘƻǊǳ ƛ ƪƻƴǘǊƻƭƛǊŀƴƛƳ ƻƪƻƭƛǑƴƛƳ ǳǾƧŜǘƛƳŀ όƴǇǊΦ ƎŀǊŀȌŜ ƛ ƻǘǾƻǊŜƴŜ 

terase nisu prihvatljive za odlaganje podne obloge). 

 

VLAGA 

LǎǇƛǘŀƧǘŜ ǎǾŜ ōŜǘƻƴǎƪŜ ǇƻŘƭƻƎŜ ƪŀƪƻ ōƛǎǘŜ ǳǘǾǊŘƛƭƛ ƪƻƭƛőƛƴǳ ǾƭŀƎŜ ƛ ŘƻƪǳƳŜƴǘƛǊŀƧǘŜ ǊŜȊǳƭǘŀǘŜΦ ±ƛȊǳŀƭƴŜ ǇǊƻǾƧŜǊŜ ƴƛǎǳ 

ǇƻǳȊŘŀƴŜΦ Lŀƪƻ ƧŜ ǇƻŘƴŀ ƻōƭƻƎŀ wƻŎƪƻ ǾƻŘƻƴŜǇǊƻǇǳǎƴŀΣ ǇƻǘǊŜōƴƻ ƧŜ ƛǎǇƛǘŀǘƛ ǇǊƛǎǳǘƴƻǎǘ ǾƭŀƎŜ ǊŀŘƛ ȊŀǑǘƛǘŜ ƻƪƻƭne 

strukture. 

tǊƻǾƧŜǊƛǘŜ ƛƳŀ ƭƛ ǘǊŀƎƻǾŀ ǾƭŀƎŜ ƻƪƻ ǾŀƴƧǎƪƛƘ ǾǊŀǘŀΣ ōƭƛȊǳ ȊƛŘƻǾŀ ƪƻƧƛ ǎŀŘǊȌŜ ǾƻŘƻǾƻŘƴŜ ŎƛƧŜǾƛΣ ōƭƛȊǳ ƴƻǎƛǾƛƘ ȊƛŘƻǾŀ ƛ ǳ 

ǎǊŜŘƛǑǘǳ ǇǊƻǎǘƻǊƛƧŜΦ 

 

  

Temperaturni uvjeti 

15 0C ς 30 0C 

Aklimatizacija 

48 sati 
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ht0L ½!I¢W9±L ½! th5[hD¦ 

¶ aƻǊŀ ōƛǘƛ ǊŀǾƴŀ ƛ Ǉƭƻǎƴŀǘŀ ǎ ŘƻǇǳǑǘŜƴƛƳ ƻŘǎǘǳǇŀƴƧŜƳ ƻŘ ƴŀƧǾƛǑŜ н ƳƳ ƴŀ м m. Ne smije biti nikakvih 

neravnina ili udubljenja. 

 

¶ tƻŘƭƻƎŀ ƳƻǊŀ ōƛǘƛ őƛǎǘŀΤ ōŜȊ ƎǊŀŚŜǾƛƴǎƪƻƎ ƻǘǇŀŘŀΣ ȊŜƳƭƧŜΣ ōƭŀǘŀ ƛƭƛ ōƛƭƻ ƪŀƪǾƛƘ ŘǊǳƎƛƘ ǇǊŜŘƳŜǘŀ ƴŀ ǇƻŘǳΤŀƪƻ 

ƧŜ ǇƻǘǊŜōƴƻΣ ǇƻǎǘǊǳȌƛǘŜ ƛ ǇƻƳŜǘƛǘŜ ǇƻŘ ǇǊƛƧŜ ǇƻǎǘŀǾƭƧŀƴƧŀ ǇƻŘƴŜ ƻōƭƻƎŜΤ ƴŜ ǎƳƛƧŜ ōƛǘƛ ƴƛƪŀƪǾƛƘ ƛȊōƻőƛƴŀ 

ǳȊǊƻƪƻǾŀƴƛƘ őŀǾƭƛƳŀΣ ƎǊŀŚŜǾƛƴǎƪƛƳ ƳŀǘŜǊƛƧŀƭƻƳ ƛƭƛ ƳŜǘŀƭƴƛƳ ŘƛƧŜƭƻǾƛƳŀΦ 

 

¶ ¦ǾƧŜǊƛǘŜ ǎŜ Řŀ ƴŜƳŀ ƴƛƪŀƪǾƛƘ ǘǊŀƎƻǾŀ ǾƭŀƎŜ ƪƻƧŀ ƳƻȌŜ ƻǑǘŜǘƛǘƛ ǇƻǎǘŀǾƭƧŜƴǳ ǇƻŘƴǳ ƻōƭƻƎǳΦ 

 

¶ hōǊŀǘƛǘŜ ǇƻǎŜōƴǳ ǇŀȌƴƧǳ ƴŀ ŎƧŜƭƻǾƛǘƻǎǘ ǎǘǊǳƪǘǳǊŀ ōŜȊ ƛƪŀƪǾƛƘ ƻŘǎǘǳǇŀƴƧŀΦ 

 

 

PRIHVATLJIVE PODLOGE 

.ŜǘƻƴΣ ǳǎƭƻƧŜƴƻ ŘǊǾƻΣ h{.Σ ƛǾŜǊƛŎŀΣ ǇƭƻőƛŎŜ όƪŜǊŀƳƛƪŀΣ ǘŜǊŀȊȊƻΣ ƪŀƳŜƴύΦ 

NEPRIHVATLJIVE PODLOGE 

¢ŜǇƛǎƛκǘŜǇƛǎƻƴƛΣ ǇƭƛǾŀƧǳŏƛ ǇƻŘƻǾƛ όǎǾƛƘ ǾǊǎǘŀύΣ ǇƻŘƻǾƛ ƻŘ Ǿƛƴƛƭŀ όǾƛƴƛƭƴƛ ƭƛƳύΣ ƭŀƳƛƴŀǘΣ ǇƭǳǘƻΣ ƎǳƳŀΣ ǇƻŘƭƻƎŜ ǎ /{ ғ рол 

kPa, DL < 3.000.000 ciklusa; maks. debljine 1 mm. 

Prije postavljanja podne obloge Rocko uklonite navedene podove i staro ljepilo. 

BETONSKE PODLOGE 

¶ LȊōƻőƛƴŜ ƳƻȌŜǘŜ ǳƪƭƻƴƛǘƛ ōǊǳǑŜƴƧŜƳΤ ǳŘǳōƭƧŜƴƧŀ ǎŜ ƳƻƎǳ ƛǎǇǳƴƛǘƛ ǎƳƧŜǎƻƳ Ȋŀ ǇƻǇǳƴǳ ƪƻƧŀ ƧŜ ƴŀƳƛƧŜƴƧŜƴŀ 

postavljanju podnih obloga. 

¶ tǊƛőŜƪŀƧǘŜ ƴŀƧƳŀƴƧŜ фл Řŀƴŀ Řŀ ǎŜ ǎǘǊǳƪǘǳǊŀ ƻǎǳǑƛ όƻŘƴƻǎƛ ǎŜ ƴŀ ƴƻǾƻǇƻǎǘŀǾƭƧŜƴŜ ōŜǘƻƴǎƪŜ ǇƭƻőŜύΦ  

  



  ROCKO 
Podne obloge Kronospan 

 

Stranica 18 

5w±h ό¦{[hW9bh 5w±hΣ h{.Σ L±9wL/!Σ ~t9wt[h2!Σ a!{L±bh 5w±hΣ t!wY9¢ύ 

¶ tƻǎǘƻƧŜŏƛ ǇƻŘƻǾƛ ƳƻǊŀƧǳ őǾǊǎǘƻ ǇǊƛŀƴƧŀǘƛ Ȋŀ ǎǘǊǳƪǘǳǊƴǳ ǇƻŘƭƻƎǳΦ 

¶ LȊǾǊǑƛǘŜ ƳƧŜǊŜƴƧŜ ǾƭŀƎŜ ƴŀ ǾƛǑŜ ƳƧŜǎǘŀ ǎ ǇƻƳƻŏǳ ǇƻǳȊŘŀƴƻƎ ƳƧŜǊŀőŀ ǾƭŀƎŜΦ LȊƳƧŜǊŜƴŜ ƪƻƭƛőƛƴŜ ǾƭŀƎŜ ƴŜ ǎƳƛƧǳ 

ōƛǘƛ ǾŜŏŜ ƻŘ мп ҈ Ȋŀ ǇƻŘƭƻƎŜ ƻŘ ǳǎƭƻƧŜƴƻƎ ŘǊǾŀΣ h{.-ŀΣ ƛǾŜǊƛŎŜΣ ǑǇŜǊǇƭƻőŜ ƛ ƳŀǎƛǾƴƻƎ ŘǊǾŜǘŀΦ 

¶ !ƪƻ ƧŜ ƛȊƳƧŜǊŜƴŀ ƪƻƭƛőƛƴŀ ǾƭŀƎŜ ǾŜŏŀ ƻŘ мп ҈Σ ǇǊƛƧŜ ǇƻǎǘŀǾƭƧŀƴƧŀ ǇƻŘƴŜ ƻōƭƻƎŜ ƻŘ vinila [umetnite marku] 

potrebno je otkloniti tragove vlage. 

t[h2L/9Σ ¢9w!½½hΣ Y!a9b 

¶ tƻǎǘƻƧŜŏƛ ǇƻŘƻǾƛ ƳƻǊŀƧǳ őǾǊǎǘƻ ǇǊƛŀƴƧŀǘƛ Ȋŀ ǎǘǊǳƪǘǳǊƴǳ ǇƻŘƭƻƎǳΦ 

¶ CǳƎŜ ƛȊƳŜŚǳ ƪŜǊŀƳƛőƪƛƘΣ ǘŜǊŀȊȊƻΣ ƪŀƳŜƴƛƘ ǇƭƻőƛŎŀ ƛ ǎƭƛőƴƛƘ ǇƻŘƻǾŀ ƛǎǇǳƴƛǘŜ ŎŜƳŜƴǘƴƻƳ ǎƳƧŜǎƻƳ Ȋŀ 

izravnavanje i krpanje. 

 

¢ht[Lb{Yh ½w!29bW9 ¦ th5¦ 

¶ hǾŜ ǇƻŘƴŜ ƻōƭƻƎŜ ƳƻƎǳ ǎŜ ǇƻǎǘŀǾƛǘƛ ǇǊŜƪƻ ōŜǘƻƴǎƪƛƘ ǇƻŘƴƛƘ ǇƻǾǊǑƛƴŀ ƪƻƧŜ ȊǊŀőŜ ǘƻǇƭƛƴǳΦ 

¶ tǊƛƘǾŀǘƭƧƛǾƛ ǎǳ ŜƭŜƪǘǊƛőƴƛ ƛ ǾƻŘŜƴƛ ǎǳǎǘŀǾƛΦ 

¶ Komponente podnog grijanja moraju se nalaziti najmanje 13 mm ispod podne obloge. 

¶ TeƳǇŜǊŀǘǳǊŀ ǇƻŘƴŜ ǇƻǾǊǑƛƴŜ ƴƛƪŀŘŀ ƴŜ ǎƳƛƧŜ ōƛǘƛ ǾŜŏŀ ƻŘ нт ϲ/Φ 

¶ Sustav grijanja trebao biti u uporabi najmanje dva tjedna prije postavljanja podne obloge radi umjeravanja 

postavki temperature. 

¶ Podna obloga ne smije se postavljati izravno na elemente ǘƻǇƭƛƴǎƪƻƎ ȊǊŀőŜƴƧŀ ǎǳǎǘŀǾŀ ǇƻŘƴƻƎ ƎǊƛƧŀƴƧŀΦ 

 

 

 

  

Za podno grijanje  

maks. temperature 27 oC! 
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POSTAVLJANJE 

мΦtǊƛƧŜ ǇƻőŜǘƪŀ ǇƻǎǘŀǾƭƧŀƴƧŀ ƛȊƳƧŜǊƛǘŜ Řǳljƛƴǳ ƛ ǑƛǊƛƴǳ ǇǊƻǎǘƻǊƛƧŜΦ ¦ƴŀǇǊƛƧŜŘ ƻŘǊŜŘƛǘŜ ǊŀǎǇƻǊŜŘ ǇƻŘƴƛƘ Ǉƭƻőŀ ƪŀƪƻ ōƛǎǘŜ 

izbjegli postavljanje ǇǊŜƪǊŀǘƪƛƘ Ǉƭƻőŀ ǳ ǇƻƧŜŘƛƴƛƳ ǊŜŘƻǾƛƳŀ ƛ ǳǎƪƛƘ Ǉƭƻőŀ ǳȊ ȊƛŘƻǾŜΦ LƳŀƧǘŜ ƴŀ ǳƳǳ Řŀ ƧŜ ƳƛƴƛƳŀƭƴŀ 

duljƛƴŀ ǇƻŘƴŜ ǇƭƻőŜ плл ƳƳΦ 

2.Izmjerite duljƛƴǳ ǎƻōŜΦ tƻŘƛƧŜƭƛǘŜ ƧŜ ǎ ŘǳƭƧƛƴƻƳ ŘŀǎŀƪŀΦ !ƪƻ ƧŜ ǊŜȊǳƭǘŀǘ ƳŀƴƧƛ ƻŘ плл ƳƳΣ ƳƻǊŀǘ ŏŜǘŜ ǊŜȊŀǘƛ ǇǊǾǳ 

dasku kako biste izbƧŜƎƭƛ ǇƻǎǘŀǾƭƧŀƴƧŜ Řŀǎŀƪŀ ƪǊŀŏƛƘ ƻŘ плл ƳƳ ƴŀ ǎǳǇǊƻǘƴƻƳ ƪǊŀƧǳ ǇǊƻǎǘƻǊƛƧŜΦ 

 

3. LȊǊŀőǳƴŀƧǘŜ ǑƛǊƛƴǳ ǇƻǎƭƧŜŘƴƧŜƎ ǊŜŘŀ ς ƛȊƳƧŜǊƛǘŜ ǑƛǊƛƴǳ ǎƻōŜ ƛ ǇƻŘƛƧŜƭƛǘŜ ƧŜ ǎŀ ǑƛǊƛƴƻƳ ŘŀǎƪŜΦ !ƪƻ ƧŜ ǊŜȊǳƭǘŀǘ ƳŀƴƧƛ ƻŘ 

ǇƻƭƻǾƛŎŜ ǑƛǊƛƴŜ ŘŀǎƪŜΣ ǘǊŜōŀǘŜ ƻōǊŜȊŀǘƛ ǇǊǾƛ ƛ ǇƻǎƭƧŜŘƴƧƛ red kako biste izbjegli postavljanje preuskih dasaka. 
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4. tƻǎǘŀǾƛǘŜ ŦƛƪǎŀǘƻǊŜ ǘŀƪƻ Řŀ ƻǎƛƎǳǊŀǘŜ ƳƛƴƛƳŀƭƴƛ ǊŀȊƳŀƪ ƻŘ мл ƳƳ ƻƪƻ ǾŀƴƧǎƪƻƎ Ǌǳōŀ ǇƻŘƭƻƎŜ őƛƳŜ ǎŜ ƻƳƻƎǳŏǳƧŜ 

ǑƛǊŜƴƧŜ ǇǊƻƛȊǾƻŘŀΦ CƛƪǎŀǘƻǊŜ ǳƪƭƻƴƛǘŜ ǘŜƪ ƴŀƪƻƴ ȊŀǾǊǑŜǘƪŀ ǇƻǎǘŀǾƭƧŀƴƧŀ ǇƻŘƴŜ ƻōƭƻƎŜΦ wŀȊƳŀƪ ƪƻƧƛ ƻƳƻƎǳŏǳƧŜ ǑƛǊŜƴƧŜ 

podne obloge treba pokriti podnim letvicama. 

 

рΦtǊǾƻ ǇƻǎǘŀǾƛǘŜ ǇƻǘǇƻǊƴŜ ŘŀǎƪŜ ǳȊ ȊƛŘ ǳȊ ƻŘǊȌŀǾŀƴƧŜ ǇƻǘǊŜōƴƻƎ ǊŀȊƳŀƪŀΦ {ǘŀǾƛǘŜ Ǉƻ ƧŜŘƴǳ ǇƻǘǇƻǊƴǳ Řŀǎƪǳ Ȋŀ ǎǾŀƪƛ 

αǑŀǾά ǇǊǾƻƎ ǊŜŘŀΦ tƻǘǇƻǊƴŜ ŘŀǎƪŜ ǳƪƭŀƴƧŀƧǳ ǎŜ ǳ ƪŀǎƴƛƧƛƳ ƪƻǊŀŎƛƳŀΦ 
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сΦtƻőƴƛǘŜ ǇƻǎǘŀǾƭƧŀǘƛ ǇƻŘƴǳ ƻōƭƻƎǳ ƻŘ ƭƛƧŜǾƻƎ ƪǳǘŀ ƛ ƴŀǎǘŀǾƛǘŜ ǘŀƪƻ Řŀ ƧŜ ƧŜȊƛƪ ƻƪǊŜƴǳǘ ǇǊŜƳŀ ȊƛŘǳΦ tǊǾŜ ŘǾƛƧŜ ŘŀǎƪŜ 

ǇǊǾƻƎ ǊŜŘŀ ƳŜŚǳǎƻōƴƻ ōƭƻƪƛǊŀƧǘŜ ǎŀǾƛƧŀƴƧŜƳ ŘǊǳƎŜ ŘŀǎƪŜ ǇǊŜƳŀ ŘƻƭƧŜΣ ŀ ȊŀǘƛƳ ƭŀƎŀƴƻ ƪǳŎƪŀƧǘŜ ōƭƻƪƻƳ Ȋŀ 

ǇƻǎǘŀǾƭƧŀƴƧŜ ƛ őŜƪƛŏŜƳ ŘǳȌ ǑŀǾŀ ǎ gornje strane dasaka. 

 

тΦYŀƪƻ ōƛǎǘŜ ƛȊǊŜȊŀƭƛ ǇƻǎƭƧŜŘƴƧǳ Řŀǎƪǳ ǳ ǇǊǾƻƳ ǊŜŘǳΣ ƻȊƴŀőƛǘŜ ȌŜƭƧŜƴƛ ǇƻƭƻȌŀƧ ƛ ȊŀǊŜȌƛǘŜ Řŀǎƪǳ ǎ ǇƻƳƻŏǳ ǎƪŀƭǇŜƭŀ ƛ 

ǊŀǾƴŀƭŀΣ ŀ ȊŀǘƛƳ ǊŀȊƭƻƳƛǘŜ Řŀǎƪǳ ŘǳȌ ǊŜȊŀΦ ¢ŀƪƻŚŜǊ ƳƻǊŀǘŜ ȊŀǊŜȊŀǘƛ ǇƻŘƭƻƎǳ ǎ ŘƻƴƧŜ ǎǘǊŀƴŜ ŘŀǎƪŜΦ 
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±ƛǑŀƪ Řŀǎŀƪŀ ŘƻōƛǾŜƴ ǊŜȊŀƴƧŜƳ ƳƻȌŜǘŜ ƛǎƪƻǊƛǎǘƛǘƛ Ȋŀ ȊŀǇƻőƛƴƧŀƴƧŜ ǊŜŘƻǾŀ ŀƪƻ ǎǳ ŘǳƎŜ ƴŀƧƳŀƴƧŜ пл ŎƳΦ 

 

уΦtǊƛƭƛƪƻƳ ǇƻǎǘŀǾƭƧŀƴƧŀ ŘǊǳƎƻƎ ǊŜŘŀΣ ǇǊǾƻ ǇƻǾŜȌƛǘŜ ŘǳƎǳ ǎǘǊŀƴǳ ŘŀǎƪŜΣ ŀ ȊŀǘƛƳ ƎǳǊƴƛǘŜ Řŀǎƪǳ ǘŀƪƻ Řŀ ǎŜ ǇƻǾŜȌǳ ƪǊŀǘƪŜ 

strane. Zatim je spustite ƪŀƪƻ ōƛǎǘŜ ƳŜŚǳǎƻōƴƻ ōƭƻƪƛǊŀƭƛ ƪǊŀǘƪŜ ǎǘǊŀƴŜΦ ¦ǇƻǘǊƛƧŜōƛǘŜ ōƭƻƪ Ȋŀ ǇƻǎǘŀǾƭƧŀƴƧŜ ƛ őŜƪƛŏ Ȋŀ 

ǳőǾǊǑŏƛǾŀƴƧŜ ƛ ǇƻǊŀǾƴŀƴƧŜ ƪǊŀǘƪƛƘ ǑŀǾƻǾŀΦ bŀǎǘŀǾƛǘŜ ǇƻƭŀƎŀǘƛ ŘŀǎƪŜ ǎǾŜ Řƻ ȊŀǾǊǑŜǘƪŀ ǊŜŘŀΦ  
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9. ¦ƪƭƻƴƛǘŜ ǇƻǘǇƻǊƴŜ ŘŀǎƪŜ ƛ ƎǳǊƴƛǘŜ ǇƻǾŜȊŀƴŜ ǇƭƻőŜ ǳȊ ȊƛŘΦ 

 

10. NastŀǾƛǘŜ ǎ ǇƻǎǘŀǾƭƧŀƴƧŜƳ Řŀǎŀƪŀ ǘŀƪƻ Řŀ ƧŜ ƴŀƧƳŀƴƧŀ ŘǳƭƧƛƴŀ ƛȊƳŜŚǳ ǎǇƻƧŜǾŀ пл ŎƳ ς ǇŀȊŜŏƛ Řŀ ȊŀŘǊȌƛǘŜ ǊŀȊƳŀƪ 

ƪƻƧƛ ƻƳƻƎǳŏǳƧŜ ǑƛǊŜƴƧŜ ǇƻŘƴŜ ƻōƭƻƎŜ ς ǳȊƻǊŀƪ ǑŀǾƻǾŀ ƳƻȌŜ ǎŜ ǇƻƴŀǾƭƧŀǘƛ ƛȊ ǊŜŘŀ ǳ ǊŜŘ ƛƭƛ ōƛǘƛ ǎƭǳőŀƧŀƴΦ 
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11. Razmake pokrijte podnim letvicama Rocko na samom kraju postavljanja. 

 

мнΦ{ǾŜ ǊŀȊƳŀƪŜ Ȋŀ ǑƛǊŜƴƧŜ ǇƻŘƴŜ ƻōƭƻƎŜ ƻƪƻ ǇƻǘŜƴŎƛƧŀƭƴƻ ǾƭŀȌƴƛƘ ǇƻŘǊǳőƧŀ όƘƭŀŘƴƧŀƪŀΣ ƪŀŘŜ ƛǘŘΦύ ƛǎǇǳƴƛǘŜ 

vodonepropusnim 100-postotnim silikonskim brtvilom. 

13.Imajte na umu da je prilikom postavljanja podne obloge Rockƻ ǳ ǇǊƻǎǘƻǊƛƧŀƳŀ ǾŜŏƛƳ ƻŘ нл Ȅ нл ƳŜǘŀǊŀ ǳ ōƛƭƻ 

ƪƻƧŜƳ ǎƳƧŜǊǳ ǇƻǘǊŜōƴƻ ƪƻǊƛǎǘƛǘƛ ǇǊƛƧŜƭŀȊƴŜ ǇǊƻŦƛƭŜ ǘŀƪƻ Řŀ ǇƻŘ ōǳŘŜ ǊŀȊŘǾƻƧŜƴ ƴŀ ŘƛƧŜƭƻǾŜ ƪƻƧƛ ƴƛǎǳ ǾŜŏƛ ƻŘ нл Ȅ нл 

metara. 

мпΦ{ŀőǳǾŀƧǘŜ ƛ ȊŀǑǘƛǘƛǘŜ ǎǾŜ ǇǊŜƻǎǘŀƭŜ ŘŀǎƪŜΦ aƻȌŜǘŜ ƛƘ ƛǎƪƻǊƛǎǘƛǘƛ ǳ ǎƭǳőŀƧǳ Řŀ ƪŀǎnije trebate zamijeniti neku od daski. 
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